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Résumé : 

     Dans le contexte global de la diversification de l’utilisation des ressources naturelles, le recours aux énergies 

renouvelables, et en particulier le solaire photovoltaïque, se fait de plus en plus fort. A ce titre, le développement 

d’une nouvelle génération de cellules photovoltaïques à base de Cu2ZnSnS4(CZTS) semble prometteur. En effet, 

le rendement de ces cellules a dépassé les 12% ces dernières années. 

     Dans ce travail de modélisation et de simulation, nous utilisons le logiciel SCAPS, pour étudier les 

performances des cellules solaires à base de Cu2ZnSnS4 (CZTS). Nous évaluons le rendement électrique (η) pour 

une structure typique de ZnO/ZnS/CZTS. Par la suite, nous intéresserons  au coefficient d’absorbation et au 

travail de sortie  de couche absorbant(CZTS) pour étudier l’influence de celles-ci sur le rendement électrique de 

la structure. 

 

Mots Clés: Cellule solaire, photovoltaïque, couches minces, Cu2ZnSnS4, simulation, SCAPS. 

 

 

Abstract: 

     In the global contexte of the diversification of the use of the natural ressources, the recourse to renewable 

energies and in particular the solar photovoltaic one is done more and more loud. For this reason, the 

development of a new generation of photovoltaic cells based on Cu2ZnSnS4 (CZTS) seems promising. Indeed, 

the efficiency of these cells has excède the  12% these last years. 

      In this work of modeling and simulation, we use the software SCAPS, to study the performances of the solar 

cells based on Cu2ZnSnS4 (CZTS). We évaluât the électrical efficience (η) for a typical structure of 

ZnO/ZnS/CZTS. The reafter we are interested by   Absorption coefficient and output Works of the Absorbent 

layer (CZTS) to investigateur the influence of thèse-ones on the Electric al efficiency of the structure. 

 

Keys Words: Solar cells, photovoltaic, thin films, Cu2ZnSnS4 (CZTS), simulation, SCAPS. 

 

 

 

                                                                                                                                     :الملخص

في السياق العام للاستخدام المتنوع للموارد الطبيعية  الرجوع الي الطاقة المتجددة وبشكل خاص الطاقة الشمسية الكهروضوئية اصبح 

تبدو واعدة في الواقع فان اداء هذه   4ZnSnS2Cu(CZTS)ي و لهذا التطوير جيل جديد من الخلايا الضوئية القائمة علي اساس اقو

 في السنوات الاخيرة .                  %12 الخلايا 

نقيم  4ZnSnS2Cu (CZTS) لدراسة اداء الخلايا الشمسية القائمة علي اساس  SCAPSفي هذه النمذجة و المحاكاة نستخدم برنامج  

 ,CZTSالامتصاص و  العمل بها الطبقات   لمعامنهتم بعد ذلك   CZTS/ZnS/ZnOللهيكل النموذجي   nالمردود الكهربائي  

 .لدراسة تأثير هذه الاخيرة علي المردود الكهربائي للخلية الضوئية

 

 

 . SCAPSالمحاكاة , 4ZnSnS2Cu,الافلام الرقيقة ,الكهروضوئية , الخلايا الشمسية : كلمات مفتاحيه
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Introduction générale 

      Pour produire de l’électricité solaire à bon marché, les scientifiques s’efforcent depuis 

Long temps de développer des cellules solaires peu coûteuses ayant un haut rendement à 

grande échelle. Le CZTS est un matériau semi conducteur à gap direct pour lequel les 

chercheurs ont Porté un intérêt croissant durant ces dernières années en vue de son intégration 

dans des Dispositifs photovoltaïques en couche mince. Le CZTS est un halogénure métallique 

composé d’éléments métalliques tel que le cuivre (Cu), le zinc (Zn) et l’étain (Sn). Ces 

éléments sont largement présents dans la croûte terrestre notamment en comparaison aux 

composés d’indium et de gallium qui forment le CIGS. Les métaux composant le CZTS Sont 

entre 25 et 400 fois moins chers que l’indium et le gallium. L’abondance et les prix peu élevés 

des métaux cuivre, zinc, étain constituant le CZTS en font de lui un matériau très Intéressant 

pour la conversion photovoltaïque, d’où l’intérêt très important qui a été porté à celui-ci ces 

dernières années. A ce jour, le CZTS produit des cellules photovoltaïques de rendement 

compris entre 6,58 à 9 %. 

L’objectif de ce travail est d’améliorer les performances de la cellule solaire CZTS. Ce travail 

se fera avec des outils de simulation qui permettent d’étudier les différents paramètres influant 

sur le rendement de la cellule solaire à base de CZTS. 

 Ce manuscrit est organisé en quatre chapitres : 

• Le premier chapitre est un l’état d’avancement des Recherches sur les cellules 

photovoltaïques. 

•  le deuxième chapitre, est une étude bibliographique concernant l’état d’avancement 

des Recherches sur les cellules photovoltaïques à base de CZTS. 

• Dans le troisième chapitre, nous présentons le logiciel de simulation SCAPS. 

• Dans le quatrième chapitre nous présentons les résultats de la simulation. 

Nous terminons ce manuscrit par une conclusion générale. 
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I.1:Introduction  

   Dans ce chapitre nous allons donner un bref aperçu sur l’effet photovoltaïque, la 

composition d’une cellule photovoltaïque, la caractéristique I(V) et les paramètres 

photovoltaïques extraits de la caractéristique I(V) permettant d’évaluer les performances et le 

comportement électriques de la cellule. 

I. 2:Historique de l’effet photovoltaïque 

   Les cellules photovoltaïques (PV) sont des composants optoélectroniques capables de 

convertir directement la lumière en électricité, en utilisant l’interaction de la lumière avec 

certains matériaux semi-conducteurs. Le principe de fonctionnement d’une cellule 

photovoltaïque fait appel aux propriétés du rayonnement solaire et celles des semi- 

conducteurs. Il a été découvert en 1839 par le physicien français Edmond Becquerel qui mit 

en évidence l’effet électrique produit sous l’influence de la lumière. 

     Il a observe l’apparition d’une tension aux bornes de deux électrodes immergées dans une 

solution hautement conductrice, lorsque celle-ci était exposée à la lumière naturelle [1]. Cette 

découverte représente l’origine des piles solaires mais elle reste longtemps en suspend jusqu'à 

1954, année de fabrication de la première cellule solaire au silicium Chaplin et al [2]. Le 

rendement énergétique de cette cellule était de 6 %. Dès lors, de nombreux progrès ont été 

réalisés dans ce domaine, notamment motives par la conquête de l’espace. Au cours des 

années 1980, la technologie photovoltaïque terrestre a progressé régulièrement par la mise en 

place de plusieurs centrales. Le recours à l’énergie photovoltaïque est devenu alors une 

évidence et des efforts considérables pour le développement de cette énergie ont été consentis 

depuis quelques années. Sur le long terme, on estime que l’électricité solaire pourrait 

contribuer de façon significative à la consommation totale d’énergie. Avec le soutien de 

politiques publiques adaptées dans les pays développés comme dans les pays en voie de 

développement, EPIA (Europe an Photovoltaïque Industrie Association) et Greenpeace ont 

élaboré un scénario commun selon lequel, en 2030 [3], le photovoltaïque pourrait produire 

assez d’énergie pour fournir de l’électricité a 3.7 miliaire de personnes dans le monde. La 

majorité d’entre eux se situe dans des zones isolées, dépourvues de tout accès au réseau 

électrique. 
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       Figure I.1: Potentiel mondial de l’électricité d’origine photovoltaïque à long terme [3]. 

 

I.3 : Le rayonnement solaire                     

   Le soleil émet un rayonnement électromagnétique, sa décomposition en longueurs d’ondes 

est appelée spectre électromagnétique. Elle est en effet composée de toutes sortes de 

rayonnement de couleurs différentes, caractérisées par leur gamme de longueur d’onde. La 

fréquence de la lumière détermine sa couleur. Les photons, grains de lumière qui composent 

ce rayonnement, sont porteurs d’une énergie qui est reliée à leur fréquence (longueur d’onde) 

par la relation: 

 

                                            𝑬=𝒉 𝝂=𝒉 𝒄/𝝀                                                                              (I .1)  

Où 𝒉 est la constante de Planck, 𝝂 la fréquence, 𝒄 la vitesse de la lumière et 𝝀 la longueur 

d’onde.   
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                        Figure I.2:spectre solaire à la surface de l’atmosphère terrestre et au sol [4].  

 

I.4:Interaction rayonnement-matière 

    Pour pouvoir interagir avec la matière, un photon doit présenter une énergie supérieure à la 

largeur de bande interdite du matériau. Dans les cellules PV, le matériau absorbant est 

généralement un matériau de type semi-conducteur (SC). Les SC sont des matériaux dont la 

largeur de bande interdite est inférieure à 3 eV. Un photon va exciter un électron de la bande 

de valence qui va migrer dans la bande de conduction. Un trou va se créer dans la bande de 

valence. Ce phénomène est appelé génération d’une paire électron-trou (Figure I.3) 

 

 

Figure I.3:Génération d’une paire électron-trou [5]. 
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     Suivant la largeur de la bande interdite Eg du SC, on distingue 3 possibilités : 

1) Si photon < Eg : aucune interaction, les photons sont transmis. 

2) Si photon = Eg : énergie transférée à l’électron qui va migrer dans la bande de conduction :         

génération d’une paire électron-trou. 

3) Si photon >Eg : génération d’une paire électron-trou + excès d’énergie perdu par 

thermalisation. 

 

 I.5:Fonctionnement d'une cellule photovoltaïque 

    L’une des étapes clefs du fonctionnement d’une cellule PV est la séparation des électrons et 

des trous avant qu’ils ne se recombinent au sein du matériau. Cette séparation électrons trous 

peut être obtenue par une différence de potentiel réalisée par la mise en contact de deux SC, 

un de type P et un de type N, créant une jonction P-N. 

    Sous l’effet du gradient de concentration, les porteurs majoritaires, les trous dans le SC de 

type P et les électrons dans le SC de type N, vont diffuser au travers de l’interface P/N. Ces 

porteurs vont alors se recombiner. La zone sans porteur mobile (atomes ionisés) ainsi crée est 

appelée zone de charge d’espace (ZCE) ou zone de déplétion. Il y a ainsi création d’un champ 

électrique E qui s’oppose à la diffusion des porteurs majoritaires. Ce champ électrique permet 

la migration des trous vers la zone dopée P dans le sens du champ et les électrons vers la zone 

dopée N en sens inverse au champ. L’alignement du niveau de Fermi EF induit une courbure 

des bandes ainsi qu’une barrière de potentiel VD. 

 

Figure I.4:Représentation et schéma de bandes d’une jonction P-N 
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   Sous éclairement, les électrons générés par des  libre photons vont immédiatement être 

dirigés vers la zone chargée n et les trous vers la zone p. Des conducteurs métalliques 

permettent de collecter ces électrons et trous et de récupérer le courant généré par la cellule. 

I.6:Paramètres caractéristiques d’une cellule photovoltaïque 

   Lorsqu’une cellule PV est sous illumination, des paires électrons-trous se créent et forment 

ainsi le courant photo généré Iph . La courbe courant-tension de la cellule photovoltaïque est 

donc la résultante du courant de polarisation du au déséquilibre des mouvements des porteurs 

au sein de la cellule et du courant photovoltaïque dû à la création de porteurs sous éclairage. 

Cette courbe est décrite par l’équation suivante : 

                                                                           (I.2) 

    La courbe de la figure I.5 représente la variation du courant en fonction de la tension I(V). 

la courbe en gras représente I(V) c’est l’obscurité et montre une augmentation exponentielle 

du courant en fonction de la tension sous une forme caractéristique d’une diode. Lorsque la 

cellule est illuminée la caractéristique est décalée vers le bas. 

 

 
 

Figure I.5:Caractéristique d’une cellule photovoltaïque [6]. 

 

I.6.1:Tension en circuit ouvert (Vco)  

    Le premier paramètre caractéristique d’une cellule PV est la tension en circuit ouvert 

(Vco). Vco, est la tension maximale que peut générer la cellule. Celle-ci se mesure lorsque le 

courant est nul. L’équation (I.3) décrivant  Vco peut être déduite de l’équation (I.3). 

                   

                                    Vco = 
kBT

q
 ln (

Iph

IS
+ 1)                                                             (I.3) 
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Avec : 

• 𝒌b :La constante de Boltzmann.  

• q : La charge électrique. 

• T :La température absolue. 

• 𝑰𝑺 : Le courant de saturation. 

 

I.6.2:Courant de court-circuit (Icc) 

    Le courant de court-circuit (Icc) est le second paramètre caractéristique décrivant une 

cellule photovoltaïque. Le Icc est le courant qui traverse la cellule lorsque celle-ci est en 

court-circuit. 

 

I.6.3:Facteur de forme (FF)  

   Le facteur de forme permet de qualifier la qualité de la cellule PV. Le facteur de forme se 

calcule à partir de la formule 4. C’est le rapport entre la puissance maximale fournie par la 

cellule sur le produit de Vco× Jcc. Ce rapport doit avoir une valeur la plus proche possible de 

1.  

                                           FF =
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝐼𝑐𝑐∗𝑉𝑐𝑜
=

Imax∗Vmax

𝑉𝑐𝑜∗𝐼𝑐𝑐
                                                                                         (I.4) 

 

I.6.4:Rendement photovoltaïque (η) 

 A partir de ces paramètres (Vco, Jcc et FF), il est possible de déterminer le rendement de la 

cellule. C’est le paramètre le plus important puisqu’il permet d’évaluer les performances de la 

cellule PV. C’est le rapport entre la puisance générée par la cellule (Pcell) et la puissance 

incidente (Pin) du rayonnement lumineux éclairant la cellule. Il se calcule selon la formule 

suivante :                                                   

                                                 𝜂 =
𝑃𝑚

𝑃𝑖𝑛
=

FF∗Vco∗Icc

𝑃𝑖𝑛
                                             (I.5)                                                             

 

I.6.5:Résistance série (Rs) et résistance de court-circuit (Rshut) 

   Une cellule photovoltaïque n’est jamais parfaite. L’équation de la courbe I-V prenant en 

compte ces deux résistances s’écrit sous la forme suivante : 
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                                   (I.6) 

    La résistance série (Rs) traduit la résistance aux interfaces, notamment au contact avant et 

arrière. Cette résistance doit donc être la plus faible possible. La seconde est la résistance 

traduit les phénomènes de court-circuit au travers de la cellule. Cette résistance doit donc être 

la plus grande possible. Ces deux résistances affectent notamment le facteur de forme.  

 

I .7: Les cellules photovoltaïques en couche mince 

   Pour rappel, la grande majorité (plus de 85% du marché) des cellules actuellement 

commercialisées sont à base de silicium et dénommées cellules de première génération (figure 

I.6). Le silicium est un matériau à gap indirect, l’absorbeur possédant une épaisseur de l’ordre 

de 300 µm. La probabilité d’absorption d’un photon est beaucoup plus forte dans les SC à gap 

direct que dans les SC à gap indirect car elle ne met en jeu que deux particules, un photon et 

un électron. Cette propriété des SC à gap direct permet de diminuer fortement les épaisseurs 

des matériaux absorbeurs, jusqu’à des épaisseurs de l’ordre du micromètre. Les cellules PV à 

base d’absorbeurs SC à gap direct de faibles épaisseurs ou cellules PV à couches minces sont 

ainsi dénommées cellules solaires à couches minces.  

 

 

Figure I.6 : Répartition des matériaux sur le marché mondial du photovoltaïque [7]. 
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I.8:Avantages et inconvénients des cellules solaires [8] 

   I.8.1:Avantage  

    Les cellules solaires possèdent certains avantages très intéressants : 

• D'abord, une haute fiabilité elle ne comporte pas de pièces mobiles ce qui la rendent 

particulièrement appropriée aux régions isolées. C'est la raison de son utilisation sur les 

engins spatiaux. 

• Ensuite, le caractère modulaire des panneaux photovoltaïques permet un montage 

simple et adaptable à des besoins énergétiques divers. Les systèmes peuvent être 

dimensionnés pour des applications de puissances allant du mW au MW. 

• Leurs coûts de fonctionnement sont très faibles vu les entretiens réduits et des 

panneaux ne nécessitent ni combustible, ni transport, ni personnel hautement 

spécialisé. 

• Enfin, la technologie photovoltaïque présente des qualités sur le plan écologique car le 

produit fini est non polluant, silencieux et n'entraîne aucune perturbation du milieu, si  

ce n'est par l'occupation de l'espace pour les installations de grandes dimensions. 

 

I.8.2:Inconvénients  

Le système photovoltaïque présente toutefois des inconvénients. 

• La fabrication du module photovoltaïque relève de la haute technologique et requiert 

des investissements d'un coût élevé. 

• Le rendement réel de conversion d'un module est faible (la limite théorique pour une 

cellule au silicium cristallin est de 28%). 

• Les générateurs photovoltaïques ne sont compétitifs par rapport aux générateurs 

           Diesel que pour des faibles demandes d'énergie en région isolée. 

• Enfin, lorsque le stockage de l'énergie électrique sous forme chimique (batterie) est 

nécessaire, le coût du générateur photovoltaïque est accru. La fiabilité et les 

performances du système restent cependant équivalentes pour autant que la batterie             

et les composants de régulations associés soient judicieusement choisis [9]. 
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I .9: Conclusion  

   Dans ce chapitre nous avons vue des notions théoriques sur le photovoltaïque et ces 

applications sur les cellules solaires. On a commencé par une description succincte du 

principe de fonctionnement d’une cellule photovoltaïque et ses différentes caractéristiques. 
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II.1:Introduction 

  Dans ce chapitre nous donnerons un aperçu sur les cellules solaire à base de CIGS et la 

technologie du CIGS Nous décrirons ensuite les cellules solaire à base de CZTS et la 

technologie. et on termine par une brève Avantages des CZTS. 

  II.2:les cellules solaire à base de CIGS  

    Les cellules photovoltaïques au CIGS sont prometteuses. En effet, le mélange de cuivre, 

d'indium, de gallium et sélénium est un très bon absorbant (ce qui se traduit par des 

rendements élevés), dépourvu de toxicité pour l’environnement et la santé.   

     II.2.1:La technologie du CIGS   

       Les cellules CIGS renferment un absorbant composé de cuivre, de gallium, d’indium et 

de Sélénium. Cette couche de 1 à 2,5 μm d’épaisseur étant dopée P, elle doit être recouverte 

d’un matériau de type N, par exemple du sulfure de cadmium (CdS). Tiens donc, du 

cadmium… mais sur une épaisseur de seulement 0,04 à 0,07 μm, autant dire qu'il est présent 

en infime quantité. Puisqu'il y a deux semi-conducteurs différents, les cellules CIGS sont elles 

aussi à hétérojonction comme son homologue au silicium amorphe, la cellule CIGS résiste 

mieux à l’échauffement que les cellules au silicium cristallin, mais moins bien que les cellules 

au CdTe [1]. 

      II.2.2:Rendement des cellules CIGS 

          Le meilleur rendement atteint par une cellule CIGS rigide est de 20,4 %.Le record pour 

des cellules souples est quant à lui de 19%. [1] 

Ces valeurs ont été obtenues avec des composants expérimentaux, mais l’industrie ne s’en 

sort pas trop mal. L’entreprise américaine Nano solaire parvient ainsi à produire des cellules 

par impression affichant un rendement de 17,1 %. [1] 

     II.2.3:Des inconvénients liés à l'indium  

        Les cellules CIGS sont plus minces que leurs homologues cristallins et moins 

dangereuses pour les ouvriers, les fabricants et l’environnement que les structures au tellurure 

de cadmium. Elles ne sont pas pour autant dépourvues d’inconvénients, puisqu’elles intègrent 

de l’indium, un élément dont les réserves ne cessent de diminuer. En cause, il entre également 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuivre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gallium
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dans la composition des écrans plats LCD, dont la commercialisation a explosé ces dernières 

années. [1] 

 

 II.3:les cellules solaire à base de CZTS  

    CZTS (Cu2ZnSnS4) est un semi-conducteur quaternaire du type I2-II-IV-VI4, il est 

compose de matériaux abondants. C’est un nouveau type d'absorbeur pour les cellules solaires 

en couches minces. Ce film semi-conducteur peut être obtenu en remplaçant la moitié des 

atomes d'indium dans CuInSe2 chalcopyrite par du zinc, l'autre moitié avec de l’étain et la 

substitution du sélénium par le soufre. Les composants de CZTS sont abondants dans la 

croûte terrestre et ils possèdent une toxicité extrêmement faible. De l'autre côté, dans le cas du 

composé CIS, Le contenu de l'indium et de sélénium dans la croûte terrestre est de 0.05 ppm 

ou moins. [2] 

 

  Figure II.1: Contenu des éléments utilisés dans la cellule solaire à base de CIS et CZTS 

dans la croûte terrestre. [2] 

 

  II.3.1 : La technologie des cellules CZTS  

    La technologie à base de CZTS utilise des matériaux qui permettent d'éviter les métaux 

lourds et sont facilement disponibles à un coût moindre. En vertu de ces matériaux, l’objectif 

est de créer la prochaine génération de la technologie solaire qui abaisse le coût de production 

d'électricité photovoltaïque et par l'énergie solaire permettant de devenir une alternative aux 

sources d'énergie omniprésente à base de carbone. 

cette cellule solaire CZTS ne contient pas de terre rare ni d’élément toxique en quantité. Elle 

pourrait remplacer les structures au CIGS et au CdTe, si son rendement augmente dans les 

années à venir. 



chapitreII :                                                                           la cellule solaire a base de (CZTS) 

 11 

                            

                       Figure.II.2: Structure d’une cellule photovoltaïque à CZTS. [1] 

 

      II.3.2:Composition et fabrication des cellules CZTS  

         La structure et la fabrication des cellules CZTS et CIGS sont similaires. Seules les 

conditions optimales d’assemblage varient d’une filière à l’autre. Les substrats peuvent eux 

aussi être rigides ou souples. 

Du haut en bas, une cellule CZTS se compose : 

• d’un verre de protection . 

• d’une couche conductrice transparente d’oxyde de zinc intrinsèque. 

• d’une couche de sulfure de cadmium (CdS) ou d’un composé mixte comprenant du 

zinc, de l’oxygène, du soufre et des hydroxydes Zn(S,O,OH). 

•  D’une épaisseur de 70 nm, ils sont naturellement dopés n . 

• de la couche de CZTS (épaisseur d’environ 1,5 µm) .  

• du conducteur inférieur, généralement du molybdène (épaisseur de 300 nm) . 

• du substrat. 

II.4:Rendement des photovoltaïques au CZTS  

   Le rendement expérimental des cellules CZTS atteint à peine 11,1 %. Or, le rendement 

des modules solaires est toujours inférieur à celui des cellules, ce qui explique que la 

technologie CZTS n’ait pas encore été industrialisée. 

http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/dico/d/chimie-substrat-816/
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/medecine/d/une-peau-artificielle-aussi-sensible-au-toucher-que-la-peau-humaine_46228/
http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/dico/d/chimie-sulfure-10470/
http://www.futura-sciences.com/magazines/matiere/infos/dico/d/chimie-cadmium-14864/
http://www.futura-sciences.com/magazines/high-tech/infos/dico/d/high-tech-cd-1149/
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/physique-1/d/le-transistor-du-futur-sera-t-il-en-molybdene_27681/
http://www.futura-sciences.com/fr/question-reponse/t/energie-renouvelable/d/quelle-est-la-duree-de-vie-dun-panneau-solaire_1051/
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II.5:Avantages des cellules CZTS  

un gap de 1.5 eV [6] ; 

•l’indice de réfraction est de 2.07. [7]  

•le coefficient d'absorption est de l’ordre de 104 cm-1
. [8]  

•des éléments constitutifs de CIGS sont chers (In en Ga) et d’autres toxiques (Se). En 

revanche, CZTS est un matériau semi-conducteur comprenant à base d'éléments 

abondants et donc à faible coût et non-toxiques. [9]  

•une efficacité de conversion énergétique est de 6.77 %. [10] 

 

II.6:Conclusion  

     Dans ce chapitre, et nous avons présenté le matériau CZTS qui constituent la partie 

essentielle de la cellule photovoltaïque que nous allons étudier dans ce qui suit nous avous 

également fait une description d’une cellule à base de CZTS. 
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III.1:Introduction 

   Après avoir présenté les généralités indispensables à l’étude des cellules photovoltaïques 

à couches minces, nous allons maintenant déterminer les caractéristiques de ces cellules à 

base d’un type de structure choisi. 

La résolution des trois équations fondamentales qui régissent le comportement des porteurs de 

charges nous permet de calculer la caractéristique I(V) d’une cellule solaire ainsi que d’autres 

paramètres physiques tels que le champ et, le potentiel, ce qui fournit les renseignements 

utiles des performances d’une cellule solaire. La résolution analytique étant compliquée et 

pratiquement impossible, nous avons recours à la résolution numérique qui nécessite un grand 

nombre d’itérations. 

Le simulateur TCAD (Technologie Computer-Aide Design) permet la modélisation du 

comportement physique et électrique d’un composant électronique. Ceci nous permet 

d’économiser le temps et le coût de développement, et ainsi de pouvoir envisager et optimiser 

des solutions pour améliorer les performances des dispositifs. Les simulateurs existants sur le 

marché (ISE, Synopsis, Silvaco, PC1D, SCAPS,…) ont le même principe de fonctionnement. 

Ils résolvent les équations différentielles qui régissent le fonctionnement des dispositifs 

électroniques par des méthodes numériques (éléments finis, moindre carré, méthode de monté 

Carlo, etc.). 

Dans notre étude nous avons modélisé une structure de cellule solaire réalisée à base de 

couches minces Cu2ZnSnS2 et nous avons simulé ses paramètres physiques et électriques par 

le logiciel unidimensionnel SCAPS. 

  

III.2:Simulation par Logiciel SCAPS 

   III.2.1:Présentation     

      Le code de simulation de dispositif SCAPS-1D permet de simuler les caractéristiques du 

courant électrique AC (courant alternatif) ou DC (courant continue) des cellules solaires en 

films minces. 

La dernière version a été développée par l’université de GENT de Belgique-département 

d’électronique plus système d’information (ELIS) électroniques plus information Systems. 

Il n’est pas nécessaire d’voir une licence pour l’utiliser, il est gratuit et très pratique en effet, il 

possède une base de données contenant plusieurs types de cellules solaires, fichier data, 

d’extension « def » dont on peut modifier leurs différents paramètres (largeur, dopage…) 
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                         Figure III.1:fenêtre d’exécution « action panel » du logiciel SCAPS. 

 

III.3:Utilisation de logiciel  

   III.3.1:Paramètres de simulation 

     Afin de simulateur et Control toute les paramètres d’un dispositif photovoltaïque au moyen 

de logiciel SCAPS nous devons passer par trois grandes fenêtres : 

- fenêtre d’exécution (« action panel »). 

- fenêtre de conception de dispositif et la définition du problème (« Définition panel ») 

- fenêtre des résultats. 

     III.3.2:Action panel 

        En premier lieu on lance l’application, la fenêtre d’exécution qui est le menu principal 

s’ouvre. On peut à n’importe quel moment accéder aux deux autres fenêtres, fenêtre de 

conception de dispositif et fenêtre des résultats comme le montre la figure ci-dessous 
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1ére étape: Menu principal 

 

 

 

2éme étape: Choix de la cellule 
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3éme étape: Résultat de la simulation 

 

 

 

4éme étape: Caractéristique I(V) 

 

 

        

               Figure III.2:Fenêtre d'exécution, de conception du dispositif et des résultats. 
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La fenêtre d’exécution contient deux blocs : 

➢ Bloc « warning point », « illimunation » et «series and shunt résistance » : 

Ils spécifient les conditions de l’expérience et les points de fonctionnement, les champs 

présentés sont: 

✓ la température : la température de la cellule, ou bien le dispositif photovoltaïque. 

✓ tension (voltage) : DC-voltage la tension en régime continue, ce paramètre est inutile 

si on veut établir la caractéristique I-V et les paramètres électriques liées, l’objectif du 

présent compte-rendu. Cependant il intervient dans les calculs si on veut mesurer la 

capacitance en fonction de fréquence ou bien la Quantum efficience en fonction de la 

longueur d’onde. 

✓ fréquence, Idem pour la tension DC, ce paramètre n’influe pas sur la caractéristique 

I-V mais il intervient dans le calcule de capacité  en fonction du voltage. 

✓ nombre de point. 

✓ l’illumination : on peut contrôler les paramètres de l’illumination à travers des 

champs spécifique à savoir : activation de la source lumineuse, le spectre 

monochromatique et les longueurs d’onde y compris solaire etc….. 

✓ la résistance série et shunt (parallèle) : ces deux paramètres influencent sur la 

caractéristique I-V, elle représente les pertes ohmiques de la cellule. 

➢ Bloc «Action » : 

On peut donc grâce à ce bloc sélectionner les grandeurs voulue afin de les simulé en 

effet : 

✓ On peut mesurer la caractéristique IV en replissant les champs associés : le point 

initial, le point final, le pas et le nombre de point qui s’affiche automatiquement. 

✓ Idem pour la capacitance-voltage, capacitance-fréquence et la réponse Spectrale qui 

sont loin de l’objectif du présent travail. 

III.3.3. « Définition panel »:Fenêtre de conception du dispositif et de 

définition du Problème: 

Grâce à cette fenêtre. On peut définir le dispositif photovoltaïque via deux méthodes :  

➢ new : 

       On peut créer de nouveaux dispositifs photovoltaïques à travers des champs spécifiques, à 

savoir : 

✓ add layer : (ajouter une couche) une fenêtre affiche l’lorsque l’utilisateur clique sur ce 

bouton. Elle contient plusieurs paramètres comme énergie de gap, permittivité 



Chapitre III:       Simulation numérique d’une cellule solaire a base de (CZTS) par  SCAPS 

 18 

électrique, l’affinité, dopage, type de dopage .il faut noter que l’utilisateur peut utiliser 

directement des valeurs standards dans les fichiers data de logiciel 

✓ right and let contact : modifier les paramètres optiques et électriques des surfaces 

extérieurs droite et gauche de la cellule. 

✓ numerical setting : modifier les paramètres numériques de l’affichage des graphes, 

Message d’erreurs et de la convergence. le code SCAPS contient des fichiers data 

d’extension.def qui contiennent une conception et définition de dispositif 

photovoltaïque standard.la conception est modifiable grâce à des champs spécifique : 

add layer… 

III.3.4:fenêtre des résultats « Résulta » 

  Cette fenêtre affiche les résultats de la simulation sous forme de graphe avec la possibilité de 

les sauvegarder ou exporter leurs valeurs. Les grandeurs simulées sont : 

✓ Caractéristique I-V 

✓ Capacité  en fonction de la tension « C-V » 

✓ Capacité en fonction de la fréquence « C-f » 

✓ Quantum efficience Q-E 

✓ Bande d’énergie « Energy band » et bande d’énergie en régime alternatif « AC Band ». 

III.3.5:Protocole de simulation  

Le protocole de simulation d’une cellule solaire par logiciel SCAPS est comme suit : 

✓ Etape 1:après le lancement du logiciel et l’ouverture de la fenêtre d’exécution on 

modifie les paramètres : la température, la résistance série et parallèle et les paramètres 

d’illumination. 

✓ étape 2:modifier la structure de la cellule à travers la fenêtre « définition panel » 

✓ étape 3:exécuter la simulation « calculate », noter les résultats de simulation (ICC, Vco, 

FF) dans la fenêtre « I-V panel », la caractéristique I-V…  

On peut afficher et copier ces résultats sous forme de tableau en appuyant « show » 

 

 III.4:Conclusion  

    L’utilisation du logiciel scapes est très pratique et très utilisée par la communauté 

scientifique depuis sa mise en service. Les différentes étapes que nous avons décrit dans ce 

paragraphe nous a permit de bien comprendre le fonctionnement du logiciel et de l’exploiter 

par la suite dans notre simulation. Ainsi elle est nécessaire pour l’optimisation des structures 

des dispositifs photovoltaïques. 
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IV.1:Introduction 

     Bute de cette étude c’est faire une optimisation de la structure d’hétérojonction 

ZnO/CdS/CZTS et ZnO/ZnS/CZTS, nous devons analyser et interpréter les résultats pour 

déterminer l’influence des paramètres physiques et technologiques sur les performances du 

dispositif tels quel coefficient d’absorbation et travail de sortie. 

    Dans le travail qui suit nous allons étudier l’effet de coefficient d’absorption et l’effet de de 

contact arrière de la couche CZTS sur la densité de courant de court circuit (Jsc), la tension de 

circuit ouvert(Vco), le facteur de forme(FF), et le rendement de conversion photovoltaïque(η).  

Les résultats obtenus dans cette opération sont présentés dans la section qui suit. 

IV.2:présentation de la cellule étudiée  

     Notre travail consiste à modéliser une cellule solaire à base de CZTS et à simuler ces 

paramètres électriques, optiques et géométriques afin de concevoir une cellule ayant le 

rendement électrique optimal. 

    Dans notre étude, nous utilisons une cellule solaire avec une couche absorbante à CZTS 

de la structure suivante ZnO /CdS /CZTS/ Mo et ZnO/ZnS/CZTS/Mo. 

Le schéma simplifié de l’hétéro structuré est représenté sur la figure IV-1. 

           

 

       Figure IV.1:Schéma simplifié d’une cellule solaire en couches minces de CZTS. 
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IV.3:Paramètre de simulation de la cellule à base de CZTS  

        Les valeurs que nous avons utilisés pour le calcul avec logiciel SCAPS et sont 

représentées dans le tableau IV.1 pour la cellule ZnO /CdS /CZTS et ZnO/ZnS/CZTS. 

    IV.3.1:Propriétés des différentes couches. 

 P-CZTS n-CdS n-ZnS n-ZnO 

Epaisseur (μm) 2.500 0.050 0.050 0.120 

Bande de gap (eV) 1.500 2.400 3.500 3.300 

Affinité électrique (eV) 4.500 4.200 4.500 4.400 

Constante diélectrique 10.000 10.000 10.000 9.000 

Densité NC (cm-3)  2.2*1018 2.2*1018      1.5*1018 2.2*1018 

Densité Nv (cm-3)  

 

1.8*1019 1.8*1019 1.8*1018 1.8*1019 

μe (cm2 /Vs) 1*102 1*102 5*101 1*102 

μhole (cm2/Vs) 2.5*101 2.5*101 2*101 2.5*101 

Donneur ND (cm-3)  

 

5*101 1*1015  0 1*1015 

Accepteur NA (cm-3)  

 

1*1015 5*101 1 *1017 5*101 

Vitesse électron Ve (cm/s) 1*107 1*107 1*107 1*107 

Vitesse trou Vhole (cm/s) 1*107 1*107 1*107 1*107 

Coefficient  d’absorption (cm-1)  

 

5*104 Valeur 

SCAPS 

Valeur 

SCAPS 

Valeur 

SCAPS 

               

             Tableau IV-1:propriétés des trois couches CZTS/ ZnO, CdS/ ZnS. 
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IV.4:Résultats et discussion  

   IV.4.1:Cellule standard. 

        Caractéristique J(V) et  Réponse spectrale  de la cellule Mo/CZTS/CdS/ZnO: Al sont 

présentées dans la figure IV.2. Les paramètres photovoltaïques de la cellule CdS sont : la 

densité du courant de court-circuit Jcc = 21.44 mA/cm², la tension en circuit ouvert Vco = 

0.53Volt, le facteur de forme FF= 58.54% et le rendement de conversion η = 6.77%. D’après 

cette étude, nous avons constaté que coefficient d’absorbation de CZTS est de l’ordre (5.00E 

+5),  et le travail de sortie du contact arrière est de l’ordre 5.6eV sont considérés comme 

paramètres optimaux pour avoir un meilleur rendement. 
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Figure IV.2: Caractéristique J(V) et  Réponse spectrale  de la cellule Mo/CZTS/CdS/ZnO: Al      

 

IV.4.2:Caractéristique J(V) de la cellule CdS/ZnS  et Réponse spectrale  

     Caractéristique J(V) et  Réponse spectrale  de la cellule (Mo/CZTS/CdS/ZnO:Al) et 

(Mo/CZTS/ZnS/ZnO:Al) sont présentées dans la figure IV.3.  D’après les résultats, nous 

remarquons que les structures (Mo/CZTS/CdS/ZnO:Al) présentent des rendements élevés par 

rapport à celui de la structure (Mo/CZTS/ZnS/ZnO:Al).  Parce que la couche CdS c’est bon 

couche par rapport ZnS. 
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      Figure VI.3: Caractéristique J(V) et Réponse spectrale de la cellule CdS/ZnS 

  

     Les paramètres photovoltaïque Jcc, Vco, FF et η de deux structures de la cellule solaire 

(Mo/CZTS/CdS/ZnO: Al et Mo/CZTS/ZnS/ZnO: Al) sont groupés dans le tableau IV.3.    

Cellules  Vco(volt) Jsc (mA/cm2) FF(%) 𝜼 (%) 

Mo/CZTS/CdS/ZnO:Al 0.5391 21.448506 58.54 6.77 

Mo/CZTS/ZnS/ZnO:Al 0.5498 20.946316 57.81 6.58 

 

    Tableau IV.3 : Paramètres photovoltaïques de deux types de structure de la cellule solaire 

CZTS. 

    

    IV.4.4: Effet de coefficient d’absorbation : varie entre1. 104 et 5.105  de la 

couche absorbant CZTS. 

      Les paramètres de la structure tirés des différentes caractéristiques représentées 

précédemment, sont récapitulés dans le tableau IV -3 : 
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coefficient d’absorbation Vco(volt) Jsc (mA/cm2) FF(%) 𝜼 (%) 

 1.00E +4 0.5156 9.814754 62.16 3.15 

5.00E +4 0.5384 20.749113 58.87 6.58 

1.00E +5 0.5444 24.024158 57.13 7.47 

5.00E +5 0.5495 27.087803 56.02 8.34 

      

       Tableau IV.3 : Effet du coefficient d’absorbation de la couche (CZTS) sur les paramètres 

externes (Vco, Jcc, FF, η). 

    

        Nous avons fait varier coefficient d’absorbation  de couche CZTS entre (1.00E +4 et  

5.00E +5) pour voir son influence sur les paramètres photovoltaïques. La figure IV.4  montre 

l’effet d’coefficient d’absorbation de la couche absorbante CZTS sur les paramètres  

photovoltaïques  de la cellule solaire telle que Jsc, Voc, le rendement (η) et le facteur de 

forme (FF). 
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     Figure IV.4 : Influence du coefficient d’absorbation  de NA/CZTS sur les paramètres          

externes : Vco, Jcc, FF et η. 
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  Nous observons diminue le facteur de forme et  une augmentation de ces paramètres 

externes (Vco, Jcc, et η) lorsque   coefficient d’absorbation de couche CZTS augmente.  Dans 

la Figure VI.4, Nous remarquons que le rendement augmente et passe de 3.15 % à 8.34% 

quand le coefficient d’absorbation varié entre (1.00E +4  à  5.00E +5). Pour des valeurs de 

coefficient d’absorbation supérieure (5.00E +5), le rendement augmenté.  

  Le  meilleur coefficient d’absorbation pour la couche absorbante CZTS (5.00E +5)  d’après 

étude s’est fait  pour donner le meilleur rendement. 

    IV.4.4: Effet de contact arrière sur la couche absorbant CZTS. 

       Les paramètres électriques de la structure étudiée sont récapitulés  dans les tbleu IV-3     

Travail de sortie (ev)    Vco (volt)  Jsc (mA/cm2)  FF (%) 𝜼(%) 

MO(5) 0.5495 27.087803 56.02 8.34 

CO(5) 0.5495 27.087803 56.02 8.34 

W (5.25) 0.7968 27.165437 64.96 14.06 

Ni (5.35) 0.8956 27.192761 67.07 16.34 

Au (5.47) 0.9982 27.220086 69.47 18.88 

Pd (5.6) 1.0184 27.231030 71.35 19.79 

Pt (5.7) 1.0186 27.231530 71.39 19.80 

Re (5.75) 1.0186 27.231780 71.39 19.80 

Ir (5.76) 1.0186 27.231854 71.39 19.80 

 

      Tableau IV.3 : Effet du travail de sortie de la couche (CZTS) sur les paramètres externes 

(Vco, Jcc, FF, η). 

    

   Nous avons fait varier le travail de sortie  de couche CZTS entre  les matières (Mo, Co, W, 

Ni, Au, Pd, Pt, Re, Ir) pour voir son influence sur les paramètres photovoltaïques. La figure 

IV.5 montre l’effet de contact arrière de la couche absorbante CZTS sur les paramètres  

photovoltaïques  de la cellule solaire telle que Jsc, Voc, le rendement (η) et le facteur de 

forme (FF). 
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     Figure IV.5:Influence du travail de sortie du CZTS sur les paramètres externes : Vco, Jcc, 

FF et η. 

 

   Pour voir l’effet du contact arrière sur les paramètres photovoltaïques Vco, Jcc, FF et η de 

la couche étudiée CZTS, nous allons faire varier le travail de sortie du contact arrière dans les 

matières [Mo(5), Co(5), W (5.25), Ni (5.35), Au (5.47), Pd (5.6), Pt (5.7), Re(5.75), Ir(5.76)] 

et en fixant celui du contact avant (5.1eV). Dans cette étude, nous avons utilisé un coefficient 

d’absorbation (5.00E +5) pour la couche absorbante(CZTS). L’influence du travail de sortie 

du contact arrière couche absorbante(CZTS) sur les paramètres photovoltaïques de la structure 

étudiée sont illustrés par la figure IV.5 Dans cette figure, nous observons que tous les 

paramètres de sortie de la cellule CZTS augmentent quand le travail de sortie entre 5 eV à 5.6 

eV. Après 5.6 eV, tous les paramètres commencent à saturer. De plus, pour des travaux de 

sortie supérieur à 5.6 eV, ces paramètres sont importants avec un  coefficient d’absorbation 

(5.00E +5). 
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  IV.5: Conclusion 
       

     Le résultat de la cellule solaire en CZTS par le simulateur SCAPS a été présenté dans ce 

chapitre. Ses caractéristiques électriques sont étudiées et analysées par la variation des 

grandeurs des paramètres : couche tombent (CdS et ZnS), coefficient d’absorbation et le 

travail de sortie du contact arrière de la couche absorbante CZTS. Les résultats obtenus par la 

simulation de la cellule de référence sont en bon accord avec celles trouvés dans la littérature. 

d’après les études, nous avons constaté que coefficient d’absorbation de CZTS est de l’ordre 

(5.00E +5),  et le travail de sortie du contact arrière est de l’ordre 5.6 sont considérés comme 

paramètres optimaux pour avoir un meilleur rendement. 
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Conclusion générale 

  

     L'énergie solaire photovoltaïque provient de la transformation directe d'une partie du 

Rayonnement solaire en énergie électrique. Cette conversion d'énergie s'effectue par le biais 

d'une cellule dite photovoltaïque, basée sur un phénomène physique appelé effet 

photovoltaïque qui consiste à produire un courant lorsque la surface de cette cellule est 

exposée à la lumière Dans le domaine de l'énergie photovoltaïque, de grands espoirs reposent 

sur l'utilisation de cellules en couches minces pour atteindre des coûts compétitifs pour la 

production d'électricité. 

Cu2ZnSn (Se, S) 4 (CZT (Se, S)) a été récemment démontré être un matériau prometteur 

Pour utiliser dans les cellules solaires à couches minces. Il a une largeur de bande comprise 

entre 1 eV (CZTSe) et 1,5 (CZTS). Les cellules solaires de ces matériaux ont atteint un 

rendement presque de 12%. Dans ce contexte, les composés dérivés de Cu2ZnSnS4 (notés 

CZTS) sont abondamment étudiés depuis quelques années. Les meilleures cellules obtenues à 

base de CZTS atteignent des rendements de l'ordre de 1%. Cependant, les propriétés 

Cristallochimiques des composés réellement mis en œuvre dans ces cellules solaires ne sont 

pas complètement clarifiées. Lever ces incertitudes a non seulement un intérêt fondamental 

mais aussi une grande importance pour l'amélioration des performances photovoltaïques via 

une meilleure maîtrise de la relation structure-propriétés dans ces matériaux. 

Dans ce travail nous avons utilisé la simulation numérique pour l’étude des caractéristiques 

d’une cellule solaire a base de CZTS. Nous avons aussi optimisé les paramètres physiques et 

électriques d’une structure spécifique de cellule solaire à base de CZTS pour obtenir un 

rendement de conversion électrique maximal. 

La modélisation et la simulation ont été faites par la dernière version du logiciel SCAPS1D, 

pour étudier les performances des cellules solaires à base de (CZTS). 

Nous avons évalué, dans un premier temps, la densité du courant de court-circuit JSC, la 

Tension en circuit ouvert VCO, le facteur de forme FF et le rendement électrique η pour une 

Structure typique de ZnO/ZnS/CZTS. 

 

 



 

La connaissance de la densité du photo-courant nous a permis de remonter aux courbes (J-V) 

d’une cellule solaire et ses différentes caractéristiques (Jsc, Vco, FF, 𝜂). Et comme conclusion 

de ce travail on peut dire que la valeur maximale de rendement du CZTS est de 19.80(%) et 

un travail de sortie 5.76 ev est largement suffisant pour avoir un rendement optimal. 
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